
БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ


Б

аз
ун

ов
а М

.В
., 

За
ик

ов
 Г.

Е.
, З

ах
ар

ов
 В

.П
., 

Ж
ук

ов
а А

.Н
., 

20
15

8 ISSN 2306-4153. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 11, Естеств. науки. 2015. № 1 (11)

www.volsu.ru

DOI: http://dx.doi.org/10.15688/jvolsu11.2015.1.1

УДК 544.777
ББК 28.592

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЦИТРУСОВОГО ПЕКТИНА,
СУКЦИНАТА ХИТОЗАНА И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ

В КАЧЕСТВЕ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ
КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН

Базунова Марина Викторовна
Кандидат химических наук,
доцент кафедры высокомолекулярных соединений и общей химической технологии,
Башкирский государственный университет
mbazunova@mail.ru
ул. Заки Валиди, 32, 450076 г. Уфа, Российская Федерация

Заиков Геннадий Ефремович
Доктор химических наук, руководитель отдела полимеров,
специалист в области физико-химии полимеров,
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН
chembio@sky.chph.ras.ru
ул. Косыгина, 4, 119334 г. Москва, Российская Федерация

Захаров Вадим Петрович
Проректор по научной работе, заведующий кафедрой высокомолекулярных соединений
и общей химической технологии, доктор химических наук, профессор,
Башкирский государственный университет
zaharovvp@mail.ru
ул. Заки Валиди, 32, 450076 г. Уфа, Российская Федерация

Жукова Алина Насимовна
Студент IV курса кафедры высокомолекулярных соединений и общей химической технологии,
Башкирский государственный университет
alina93muha@mail.ru
ул. Заки Валиди, 32, 450076, г. Уфа, Российская Федерация



БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ

9ISSN 2306-4153. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 11, Естеств. науки. 2015. № 1 (11)

Аннотация. В работе исследованы различные способы деструкции водораство-
римых полисахаридов природного происхождения цитрусового пектина и сукцината
хитозана (кислотный гидролиз, радикально-цепная деструкция) с целью получения их
низкомолекулярных гомологов. Установлено, что динамическая вязкость растворов
пектина и сукцината хитозана и в случае кислотного гидролиза, и в случае радикально-
цепной деструкции резко уменьшается в первые 60–70 мин процесса. Показано, что
0,001 %-е растворы продуктов деструкции пектина и сукцината хитозана оказывают
положительное влияние на энергию роста семян пшеницы сортов «Экада-70» и «Баш-
кирская».Определена оптимальная концентрация продуктов деструкции цитрусового
пектина и сукцината хитозана в составе пленкообразующей композиции для предпо-
севной обработки семян, равная 0,001 %.

Ключевые слова: средства защиты растений, цитрусовый пектин, сукцинат хи-
тозана, деструкция, предпосевная обработка семян, динамическая вязкость.

Введение

В сельском хозяйстве становится все
более актуальным применение экологически
безопасных и эффективных средств защиты
и регуляторов роста растений. Одним из наи-
более эффективных способов защиты расте-
ний является метод индуцирования их устой-
чивости к внешним неблагоприятным услови-
ям и болезням. Особенно перспективны в этом
плане биогенные стимуляторы, в том числе
природные полисахариды (пектины, хитозан и
их производные) [1].

Так, пектины вместе с другими компонен-
тами клеточных стенок растений обеспечива-
ют их прочность и растяжимость, предохраня-
ют растения от высыхания, обеспечивая засу-
хоустойчивость и морозостойкость, выполняют
защитную роль во взаимоотношениях растений
с фитопатогенами, способствуют ликвидации
повреждений и выходу растения из состояния
стресса. Их макромолекулы являются опреде-
ляющими в прорастании семян и роста расте-
ний, в созревании и хранении овощей и фруктов,
а структура может существенно меняться в
процессе роста и развития растения.

Хитозан и его производные также обла-
дают широким спектром биологических эф-
фектов: антибактериальной, фунгицидной, ад-
сорбционной активностью, антиоксидантными
свойствами [2; 6; 8–12; 14–20; 22–23].

Наибольший интерес вызывает использо-
вание пектинов, хитозана и их производных в ка-
честве пленкообразующей основы композиций
для предпосевной обработки семян сельскохо-
зяйственных культур. Несомненно, что главным

препятствием для применения хитозана в соста-
ве композиции для предпосевной обработки се-
мян является его плохая растворимость в воде.
Этого недостатка лишены низкомолекулярные
полимергомологи хитозана, а также карбокси-
метилированные, сукцинилированные производ-
ные, четвертичные аммонийные соли хитозана,
растворимые при рН выше 7–8 [3].

Следовательно, целесообразным являет-
ся сравнительное исследование различных
способов деструкции цитрусового пектина и
сукцината хитозана (далее – СХТЗ) для по-
лучения низкомолекулярных гомологов, и пос-
ледующее изучение влияния продуктов дест-
рукции на энергию роста семян сельскохозяй-
ственных растений.

Методология проведения работы

В работе использованы образцы цитру-
сового пектина (ГОСТ 29186-91) со степенью
этерификации 70 % и СХТЗ (ТУ 9284-027-
11734126-08) с М.м. = 207 кДа и степенью
замещения 75 % производства ЗАО «Бипрог-
ресс» (Щелково, Россия).

Динамическую вязкость растворов пек-
тина (концентрация 1 г/дл), СХТЗ (концентра-
ция 2–5 г/дл) в воде и продуктов деструкции
измеряли на реометре Haake Mars II (Thermo
Fisher, Германия) при 200 °С в режиме посто-
янного напряжения сдвига со скоростью сдви-
га от 0,1 до 100 с-1.

Радикально-цепную деструкцию пекти-
на и СХТЗ осуществляли в присутствии 0,2 %
пероксида водорода при температуре 65–
70 °С в течение 3,5–4 часов.
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Кислотный гидролиз пектина и СХТЗ
проводили в присутствии 0,05 н раствора со-
ляной кислоты при до 65–70 °С в течение 3,5–
4 часов.

Исследование влияния растворов пекти-
на и СХТЗ и продуктов их деструкции на энер-
гию роста семян проводили на примере семян
пшеницы сортов «Экада-70» и «Башкирская»,
предоставленных отделом биологических ис-
пытаний Научно-исследовательского техноло-
гического института гербицидов и регуляторов
роста растений (г. Уфа). Методика эксперимен-
та: в чашки Петри помещали бумажный фильтр,
затем заливали необходимым для опыта коли-
чеством жидкости и раскладывали сухие се-
мена зерновых культур. В контрольном опыте
использовалась вода. Количество жидкости
зависит от размера семян – от 4 до 8 мл. Дли-
тельность опытов составляла 3 дня. Повтор-
ность каждого варианта 3-кратная.

Результаты работы

Для получения низкомолекулярных гомо-
логов пектина и СХТЗ, обладающих лучшей
растворимостью в водных средах по сравне-
нию с исходными полисахаридами, проведено
сравнительное исследование различных спосо-
бов деструкции растворов пектина и СХТЗ.
Установлено, что динамическая вязкость ра-
створов пектина и СХТЗ и в случае кислотно-
го гидролиза, и в случае радикально-цепной
деструкции резко уменьшается в первые 60–
70 мин процесса (рис. 1, 2). Изменение дина-
мической вязкости, которое для растворов пек-
тина и ряда его производных в области малых
концентраций обычно коррелирует с изменени-
ем молекулярной массы, подчиняется уравне-
нию первого порядка [7; 13].

Рис. 1. Зависимость наибольшей динамической
вязкости при 200 °С для 5 %-го раствора СХТЗ

от времени процесса деструкции в присутствии
0,01 моль/л Н2О2 при 65–70 °С

Рис. 2 Зависимость наибольшей динамической
вязкости при 200 °С для 5 %-го раствора СХТЗ
от времени процесса кислотного гидролиза

в присутствии 0,05 н НCl при 65–70 °С

Оптимальная концентрация продуктов де-
струкции пектина и СХТЗ в составе пленкооб-
разующей композиции для предпосевной обра-
ботки семян определена по результатам биоло-
гических испытаний в пределах концентраций
пленкообразующей основы от 10–1 до 10–4 г/л
(рис. 3, 4). Обработанные семена пшеницы вы-
севались в чашки Петри диаметром 15 см по
20 семян в каждый [3–5]. В течение трех дней
проводились визуальные наблюдения (табл. 1).

Рис. 3. Зависимость наибольшей динамической
вязкости при 200 °С для 1 %-го раствора пектина
от времени процесса деструкции в присутствии

0,01 моль/л Н2О2 при 65–70 °С

Рис. 4. Зависимость наибольшей динамической
вязкости при 200 °С для 1 %-го раствора пектина

от времени процесса кислотного гидролиза
в присутствии 0,05 н НCl при 65–70 °С

Данные, приведенные в таблице 1, пока-
зывают, что производные пектина и СХТЗ сти-
мулируют начальные процессы роста растений
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пшеницы, значительно увеличивая всхожесть
семян, в сравнении с контрольным вариантом,
где семена обрабатывались водой.

Установлено, что 0,001 %-е растворы
продуктов деструкции пектина и СХТЗ ока-
зывают положительное влияние на энергию
роста семян пшеницы сортов «Экада-70» и
«Башкирская».

Выводы

Таким образом, результаты предваритель-
ных биологических испытаний продуктов дест-
рукции пектина и СХТЗ показали их положитель-
ное влияние на энергию роста семян пшеницы
сорта Экада-70, следовательно, их можно реко-
мендовать в качестве пленкообразующей осно-
вы композиций для предпосевной обработки се-
мян сельскохозяйственных культур.
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Таблица 1

Влияние пектина, СХТЗ и продуктов их деструкции
на энергию роста семян пшеницы

Пленкообразующая 
основа 

Концентра-
ция в рабочем 
растворе, г/л 

Длина стебля, 
см 

Длина корня, 
см 

Всхожесть 
семян, % 

Заражен-
ность семян, 

% 
Контроль (дистил-
лированная вода) 

– 3,3 ± 0,2 6,3 ± 0,7 82 ± 6,3 23 ± 5,2 

Цитрусовый пек-
тин 

0,1 1,8 ± 0,1 1,1 ± 0,2 35 ± 5,1 18 ± 4,8 
0,01 6,6 ± 0,3 11,9 ± 1,6 87 ± 8,9 6 ± 2,1 

0,001 5,5 ± 0,7 9,7 ± 0,9 87 ± 4,6 23 ± 7,4 
0,0001 4,2 ± 0,4 6,2 ± 0,8 83 ± 6,7 10 ± 3,6 

Продукт кислотно-
го гидролиза цит-
русового пектина 

0,1 2,5 ± 0,2 1,9 ± 0,4 70 ± 2,8 0 ± 0 
0,01 6,6 ± 0,8 9,0 ± 1,2 78 ± 9,5 3 ± 0,9 

0,001 9,0 ± 1,3 12,0 ± 1,5 87 ± 5,1 5 ± 1,3 
0,0001 6,7 ± 1,1 9,2 ± 1,6 78 ± 7,0 1 ± 0,2 

Продукт кислотно-
го гидролиза СХТЗ 

0,1 3,9 ± 0,4 5,0 ± 0,9 82 ± 6,2 0 ± 0 
0,01 3,0 ± 0,2 4,0 ± 0,3 72 ± 8,4 3 ± 1,1 

0,001 4,5 ± 1,1 8,8 ± 0,8 92 ± 9,3 0 ± 0 
0,0001 4,3 ± 0,6 5,8 ± 1,1 85 ± 5,6 0 ± 0 

Продукт радикаль-
но-цепной дест-
рукции цитрусово-
го пектина 

0,1 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 25 ± 7,4 
0,01 6,0 ± 1,2 8,5 ± 0,7 88 ± 10,1 1 ± 0,4 

0,001 5,9 ± 0,5 8,1 ± 0,9 87 ± 9,4 1 ± 0,1 
0,0001 4,8 ± 0,2 6,3 ± 1,0 85 ± 4,9 1 ± 0,6 

Продукт радикаль-
но-цепной дест-
рукции СХТЗ 

0,1 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 15 ± 2,9 
0,01 5,5 ± 1,4 9,6 ± 1,4 82 ± 3,6 11 ± 3,2 

0,001 5,4 ± 0,8 8,3 ± 0,8 87 ± 4,2 6 ± 0,8 
0,0001 6,1 ± 1,6 8,7 ± 1,3 78 ± 8,9 13 ± 3,9 
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Abstract. The article deals with the possibility of using pectin and chitosan, and their
water-soluble derivatives as film-forming compositions for pre-treatment of seed crops. The
authors of the present research investigate the different methods of destructing the water-
soluble polysaccharides of natural origin – citrus pectin and succinate of chitosan – (by means
of acid gydrolysis and radical-chain destruction) for receiving low-molecular homologues. It is
revealed that the dynamic viscosity of the solutions of pectin and succinate of chitosan in case
of acid hydrolysis, and in case of radical-chain degradation, is reduced drastically in the first
60-70 minutes of the process. It is shown that 0,001 % solutions of pectin and succinate of
chitosan degradation products have a positive impact on the energy growth of Ekada-70 and
Bashkirskaya wheat seed varieties. The optimum concentration of degradation products of
citrus pectin and chitosan succinate as part of film-forming composition for seed pre-treatment
is 0,001 %.

Key words: means of plant protection, citrus pectin, succinate of chitosan, destruction,
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